
Problematik: Unterschiedliche Wärmeverteilungen im Vorspann-Ofen ergeben uner-
wünschte Gütefehler bei dem Einscheiben-Sicherheitsglas (kurz ESG)

Aufgaben: Visualisierung der Temperaturverteilung auf dem ESG am Ofenausgang

Rückschlüsse auf den Funktionszustand der Heizsektoren im Vorspann-Ofen

Lösung: PYROLINE 128G mit Temperaturmessbereich 450° bis 1.250°C

Wolfsittard 10 ·  D-41179 Mönchengladbach
Tel. +49 (2161) 59553-0 ·  www.cmv.de
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Thermogramm: ESG-Scheiben nach dem Vergütungsprozess

Systemintegration in einer ESG-Produktionsanlage

Temperaturabfall im
Randbereich des
Vorspann-Ofens

Temperaturprofil quer
über die linke und rechte
ESG-Scheibe

Temperaturprofil
entlang der rechten
ESG-Scheibe

Prozessrichtung


